
y = 0.4936x + 17210
R² = 0.0207

y = 0.0826x + 250.49
R² = 0.0547
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印加電圧 (V)



Al 2.69 g/cm3
Thickness R (mg/cm2E (MeV) count av.

0.0 0.0 0.245 9870 9870 9850
0.2 53.8 0.345 6939 6939 6919
0.4 107.6 0.444 5499 5499 5479
0.6 161.4 0.543 4733 4733 4713
0.8 215.2 0.642 3906 3906 3886
1.0 269.0 0.742 3056 3056 3036
1.2 322.8 0.841 2377 2377 2357
1.4 376.6 0.940 1753 1753 1733
1.6 430.4 1.039 1360 1360 1340
1.8 484.2 1.139 957 957 937
2.0 538.0 1.238 632 632 612
2.4 645.6 1.437 290 290 290 290 270
2.8 753.2 1.635 130 130 130 130 110 7.333333
3.2 860.8 1.834 60 60 60 60 40 7.333333
3.6 968.4 2.032 31 31 31 31 11 7.333333
4.0 1076.0 2.231 30 30 30 30 10 7.333333
4.4 1183.6 2.429 17 17 17 24 4 7.333333
4.8 1291.2 2.628 24 24 24 24 4 7.333333
5.2 1398.8 2.826 34 34 34 34 14 7.333333

A 29535
α 2.058 d (mm) 4.03348
β 7.3333 R (mg/cm2) 1085.0060

E (MeV) 2.247

y = 29535e‐2.058x
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